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&チューブ型となっている。当社ではそれらの熱交

換器に使用される銅管の製造を行っており，平滑管やローフィ

ン管等を吸収玲榆

熱管が必要とされていた。当社では以前よりフロン用高性能伝

熱管の開発

2）～3）を行ってきたが，吸収冷凍機用伝熱管について

は従来のローフィン管で対応を行ってきた。

管形状

ほとんどの吸収冷凍機蒸発器ではシェルに伝熱管を水平に装

着し，流下液膜式であるので上方より冷媒である水を伝熱管に

散布して，伝熱管上に冷媒の液膜を形成させて蒸発させている。
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