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1. はじめに

5182
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5182硬質板の曲げ加工性に及ぼす製造因子の影響一般論文
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物そのものや晶出物間に亀裂が発生し，その亀裂同士が連結し，

巨大な亀裂へ成長しているのが観察された。これを模式的に示

したのが図11である。Fe，Siといった晶出物形成元素が増加

すると晶出物個数が増加し，晶出物間の亀裂伝播が容易になる

ために曲伸時のダメージが大きくなり，曲伸強度が低下するも

のと考えられる。
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