
6) 。揮発性潤

滑油は，環境問題で使用が規制されつつある溶剤脱脂を不要と

することから，近年その採用が増えている。使用に際しては，腐

食性の低い潤滑油を選定することと，加工後の銅管内の乾燥を

十分に行うことが重要である。揮発性潤滑油の蟻の巣状腐食性

の評価に関しては，研究者によって方法が異なり，評価方法の標

準化が望まれている。本報では，これまでに当社で行った種々の

揮発性潤滑油の評価結果と，それを踏まえた評価方法の標準化



－

の再現実験方法7)






