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5.  まとめ

多くの架橋ポリエチレン管の耐塩素水性評価試験の結果，通

常は架橋ポリエチレン管の耐塩素水寿命は（1）主にベースと

して用いたポリエチレンの密度に大きく依存する，（2）同一材

料の架橋ポリエチレン管同士であれば耐塩素水寿命は管の肉厚

に比例する，ことがわかった。

給水給湯用樹脂の設計面では施工性や，曲げ配管で ｮだ ぷ


