






ニットをパイプ内に送通し，光・電源線複合ケーブルとする構

造を採用した。これにより，布設時のひずみや側圧の問題が解

決できる。パイプ複合VVFの断面図を図7に示す。

使用したパイプは内径2.5 mm，外径4.0 mmのPEパイプで

ある。絶縁線の外径は3.6 mm φである。パイプ外径をほぼ同

じものに合わせることで，厚さ方向のケーブル外径の拡大を抑

え，曲げに対する挙動を同様にした。光ユニットは図7の構造

とした。

5.2.2 送通特性

パイプ複合VVF


