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では，1000 N/mm

2を達成しています。この特性は，これまで

のリン青銅では到底達成し得なかった強度レベルであり，チタ

ン銅やベリリウム銅，ステンレス鋼が使用されていた用途の代

替材としても有望と考えております。

また，図1には圧延方向に平行方向（Bad Way）での曲げ加

工性を示しています。この図では，横軸に0.2％耐力値（YS値），

縦軸に
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