






（1）エコプラスチックドラム。

（再生ポリエチレン材とポリプロピレン材で成型）

（2）通常のプラスチックドラム。

（ポリプロピレン材で成型）

4.1.2 圧縮試験

圧縮試験機によりドラムに荷重をかけ，エコプラスチックド

ラムと通常のプラスチックドラムの強度を測定し比較した。

写真4にプラスチックドラムの圧縮試験を示す。





いドラムであることが確認できた。

表5にエコプラスチックドラムとケーブルに対する評価試験

の結果を示す。

ケーブル廃材を利用した再生PEコンパウンドを含んだエコ

プラスチックドラムは，材質面の強度では通常材料のプラスチ

ックドラムの1/2強度である，しかし実使用を想定した通常製

品と比較評価すると通常運用のドラムとして運用しても遜色の

ないエコプラスチックドラムであることが確認できた。

5. まとめ

今回の検討結果により，撤去回収してきた通信用メタルケー

ブルの絶縁被覆であるPEを再利用したプラスチックドラムが

十分実使用に耐えられることが確認できた。なお中央資材殿向

けには，昨年 11ニ
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