






3）誘電率はシリカの量によって左右されるが，シリカの

有無では差はあるものの，シリカ量では大きな差は生じな

かった。

最近，エナメル線皮膜の中に無機微粉末を添加し，電線にか

かるコロナによる絶縁皮膜の減耗を防止する検討が各種おこな

われている 7)。コロナによる絶縁皮膜の減耗防止のためには，


