
2. 光ファイバーコート材料の硬化度の評価方法

光ファイバーは，敷設された環境での温度・湿度の変動や経

時によって伝送特性が大きく変化しないように設計されている

脂で構成してあり密着性や界面の安定性も求められる。その外

側にはこれを保護し機械的強度を補償する目的で弾性率が比較

定性・定量分析に大別される。表1に主な評価方法を掲げる。
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