
2. ファイバ端面の新しい突出し研磨方法

2.1 PC接続のためのコネクタ端面要素
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続を必要とする用途に適用できるかについての信頼性評価が求

められる。光学的な信頼性評価として，屈折率整合剤を使用し

ない条件で，12MPOコネクタの 500回繰り返し接続における

接続ロスと反射減衰量の変動評価を行なった。12本のファイ

バ芯線全数について評価を行なった。

多量な評価結果を簡略に表示するために，


