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1.　はじめに

マイクロセルラープラスチック（microcellular plastics：MCP）
は，気泡径が10 µm以下，気泡密度109 ～ 1015個/cm3の独立
気泡を有する発泡体のことであり，1981年に米国のマサチュー












