
図1に，屋外に
配管された例を図2に示す。サーモインチューブSN-UGAは，
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りやすいという利点がある。現在では，射出成形には窒素ガス
を，押出成形には炭酸ガスを用いるという使い方が主流のよう
である。
本研究では銅管の腐食防止と発泡倍率の向上を目指し，炭酸




