
端子に使われる材料，接点の接触力，摺動の変位量などに依存
する。
フレッティングの特徴は，少ない回数の摺動を受けた後，抵

抗が上昇してピークを迎え，その後一定期間低い値を取り，最
終的に再び上昇する挙動にあり1）～ 3）
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